ЭЛС-18. Прикладная механика. 26.10.2020 г.
4-я учебная пара (14-15:35). Аудитория № 01-306. Лабораторное занятие.
Преподаватель каф. СМиМ Шадрин Василий Алексеевич, к.т.н., доцент, т. 25-16-24.
План лабораторного занятия
Лабораторная работа № 4. Определение модуля упругости Е и коэффициента Пуассона µ для стали при растяжении [1, c. 56]

1. Общие сведения (теоретические объяснения). Эскиз установки.
2. Порядок выполнения эксперимента для плоского образца. Приспособле-
    ния. 
3. Контрольные вопросы и ответы к ним.
[bookmark: _GoBack]4. Консультации, отработки, защита и процентование проводятся в пятницу  
    4-й учебной парой (14-15:35) в аудитории 01-106.
5. Студенту следует в течение четырёх дней по выше написанному плану 
    написать «Отчёт. Лабораторное званятие 26.10.2020» с указанием даты ла-   
    бораторного занятия по расписанию и под этим заглавием поместить в
    свой личный кабинет. Рецензию преподавателя получите через четыре 
    дня.                 
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