28.12.2020
 УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!!!
Общие правила на практические работы:
1. ПРИ ВЫКЛАДЫВАНИИ В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УКАЗЫВАТЬ ТЕМУ и ДАТУ ЗАДАНИЯ!!!
ПОВТОРЕНИЕ РАБОТЫ ОТ 21.12!!!
ДАННАЯ РАБОТА – ТРЕНИРОВОЧНАЯ!!! 
ЕЕ В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НЕ ВЫКЛАДЫВАТЬ!!!

ТЕСТ Коррозия металлов

Гальванические элементы
Задание 1.

При повреждении серебряного покрытия на железном изделии в кислой среде:

1. в раствор будут переходить ионы серебра и железа;

2. в раствор будут переходить ионы серебра;

3. в раствор будут переходить ионы железа;

4. изделие не будет корродировать.

Задание 2.

Катодным покрытием для железа будет:

1. алюминий;

2. свинец;

3. цинк;

4. хром.

Задание 3.

Наиболее быстро при повреждении покрытия будет корродироваться пара:

1. алюминий – золото;

2. никель – железо;

3. цинк – железо;

4. цинк – олово

Задание 4.

Окислителем во влажном воздухе, вызывающим коррозию металлических изделий, является:

1. вода;

2. ионы водорода, образовавшиеся при самоионизации воды;

3. молекулы азота;

4. гидроксид – ионы.

Задание 5. 

Катодный процесс, происходящий при коррозии железа в нейтральной среде:

1. 2 H2O + O2 + 4 ē → 4 OH–;

2. 2 H+ + 2 ē → H2;

3. 2 H2O +2 ē → H2 ↑ + 2 OH–;

4. 2 H2 + O2 →2 H2O.

Задание 6.

Анодным покрытием для железа будет:

1. медь;

2. серебро;

3. свинец;

4. цинк.

Задание 7.

Железное изделие покрыто никелем. Анодный процесс в кислой среде при нарушении покрытия:

1. Fe0 – 2 ē → Fe2+;
2. 2 H+ + 2 ē → H2;

3. Ni 0 – 2 ē → Ni2+;

4. Fe2++ 2 ē → Fe0.

Задание 8.

Алюминиевое изделие покрыто хромо. Анодный процесс в кислой среде при нарушении покрытия?

1. 2 H+ + 2 ē → H2;

2. Al 0– 3 ē → Al 3+;
3. Cr 0 – 3 ē → Cr 3+;
4. H2 0 – 2 ē →2 H+.

Задание 9. 

Катодный процесс, при коррозии цинка, находящегося в контакте с кадмием в кислой среде:

1. 2 H2O + O2 + 4 ē → 4 OH–;

2. 2 H+ + 2 ē → H2;

3. Zn2+ + 2 ē → Zn0;

4. правильного ответа нет.

Задание 10.

Анодный процесс при коррозии оцинкованного железа в нейтральной среде:

1. Zn0 – 2 ē → Zn2+; 
2.  Fe0 – 2 ē → Fe2+;
3. 2 H2O – 4 ē → O2 + 4 H+;

4. 4 OH–– 4 ē → O2 + 2 H2O.

Задание 11.

Катодный процесс при коррозии пары олово–цинк в нейтральной среде:

1. Sn 2+ + 2 ē → Sn 0;

2. Zn0 – 2 ē → Zn2+; 
3. 2 H2O + O2 + 4 ē → 4 OH–;

4. 2 H2O + 2 ē → 2 H2↑ + 2 OH–.

Задание 12.

Анодный процесс при коррозии пары алюминий–медь в кислой среде:

1. 2 H+ + 2 ē → H2;

2. H2 – 2 ē →2 H+;

3. Cu – 2 ē → Cu2+;

4. Al – 3 ē → Al 3+.

Задание 13.

Олово содержит примесь меди (II). Какой из металлов будет разрушаться при коррозии в нейтральной среде? Процесс, происходящий на катоде:

1. медь, Sn 0 – 2 ē → Sn 2+;

2. олово, Sn 0 – 2 ē → Sn 2+;

3. медь, 2 H2O + O2 + 4 ē → 4 OH–;

4. олово, 2 H2O + O2 + 4 ē → 4 OH–;

Задание 14.

Железное изделие покрыто слоем никеля. Катодный процесс при нарушении покрытия в нейтральной среде:

1. 2 H+ + 2 ē → H2;

2. 2 H2O + O2 + 4 ē → 4 OH–;

3. 2 H2 + O2 →2 H2O;

4. 2 H2O + 2 ē → 2 H2↑ + 2 OH–.

Задание 15.

Анодный процесс при коррозии пары кадмий – никель в кислой среде:

1. Ni 0– 2 ē → Ni2+;
2. H20 – 2 ē →2 H+;

3. Сd 0 – 2 ē → Сd2+;

4. Сd 2++ 2 ē → Сd0.

Задание 16.

Согласно схеме гальванического элемента Zn0|| Zn2+|| Pb2+|| Pb0:

1. свинцовый электрод растворяется;

2. электроны движутся от свинцового электрода к цинковому;

3. цинк восстанавливается;

4. цинковый электрод является анодом.

Задание 17.

Согласно схеме гальванического элемента Fe0|| Fe 2+|| Cu2+|| Cu 0​:

1. железный электрод растворяется;

2. электроны движутся от медного электрода к железному;

3. медный электрод является анодом;

4. медный электрод растеряется.

Задание 18.

ЭДС медно-цинкового гальванического элемента, в котором [Zn2+] = [Cu2+] = 1 моль/л:

1. 0,34 В;

2. 0,76 В;

3. 1,1 В;

4. 1,5 В.

Задание 19.

Уравнение  Нернста:

1. Е Меn+/Ме = Е0 Меn+/Ме + 0,59/n · ln С;

2. Е Меn+/Ме = Е0 Меn+/Ме + 0,059/n · ln С;

3. Е Меn+/Ме = Е0 Меn+/Ме – 0,59/n · ln С;

4. Е Меn+/Ме = Е0 Меn+/Ме + 0,59 · ln С.

Задание 20.

Токообразующей реакцией в гальваническом элементе называется:

1. реакция анодного процесса;

2. реакция катодного процесса;

3. суммарная реакция катодного и анодного процессов;

4. нет верного ответа.

Задание 21.

ЭДС медно-цинкового гальванического элемента, в котором [Zn2+] = 0,1 моль/л, [Cu2+] = 0,001 моль/л равна:

1. 0,99 В;

2. 0,04 В;

3. 0,34 В4

4. 1,5 В.

Задание 22.

Гальванический концентрационный элемент:

1. Zn0 | Zn2+ (1 М) || Cu2+(1 М) | Cu 0;

2. Ag0 | Ag + (0,1 М) || Pt2+(1 М) | Pt 0;

3. Zn0 | Zn2+ (1 М) || Ag + (0,1 М) | Ag0;

4. Ag0 | Ag + (1 М) || Ag + (0,1 М) | Ag0.

Задание 23.

Гальванический схема элемента Даниэля – Якоби:

1. Al0 | Al3+ || Cu2+ | Cu 0;
2. Zn0 | Zn2+ || Cu2+ | Cu 0;
3. Fe0 | Fe 2+ || Cu2+ | Cu 0;
4. Zn0 | Zn2+ || Cu2+ | Cu 0.

Задание 24. 

Согласно схеме гальванического элемента Mg0|| Mg 2+|| Cu2+|| Cu 0​:

1. ионы меди раствора восстанавливаются;

2. ионы магния из раствора восстанавливаются;

3. медный электрод растворяется;

4. электроны движутся от медного электрода к магниевому.

Задание 25.

Анодный процесс, при работе кадмий-никелевого гальванического элемента:

1. Ni 0– 2 ē → Ni2+;
2. Сd 0 – 2 ē → Сd2+;

3. Сd 2++ 2 ē → Сd0;

4. Ni2+ + 2 ē → Ni 0.

